
 
 

1 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Persiapan Bahan 

 

  

Persiapan semen Aditif Sika Viscocrete 1003 1 liter 

Persiapan krikil/ batu split 
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Persiapan air Persiapan Crumb Rubber 

Persiapan pasir 
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Lampiran 2 : Persiapan Alat 

  

  

Persiapan silinder cetak Persiapan timbangan 

Persiapan oven 
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Persiapan alat uji slump Persiapan alat uji mixer 

Persiapan alat uji lolos saringan Persiapan gelas ukur 
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Lampiran 3 : Penimbangan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Penimbangan batu split Penimbangan semen 

Penimbangan pasir Penimbangan Crumb Rubber 
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Lampiran 4 : Pencampuran Bahan dan Uji Slump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pencampuran pasir, semen, split 
Hasil pencampuran  

Pencampuran dengan penambahan air Pengujian nilai slump 
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Lampiran 5 : Penyetakan dan Perawatan Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penumbukan adukan didalam cetakan Penyetakan didiamkan 24 jam sebelum 

di buka 

Perawatan beton didalam bak 

perendaman 
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Lampiran 6 : Sempel Beton 3 Hari, 7 Hari, 14 Hari, 28 Hari 

 

 

  

Sempel 3 Hari Sempel 7 Hari 

Sempel 28 Hari Sempel 14 Hari 
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Lampiran 7 : Penimbangan Berat Sempel Beton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan sempel Penimbangan sempel 

Penimbangan sempel Penimbangan sempel 
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Lampiran 8 : Uji Kuat Tekan Sempel Beton  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian kuat tekan 

Pengujian kuat tekan 

Pengujian kuat tekan 
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Lampiran 9 : Sempel Beton Setelah Uji Kuat Tekan  
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