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Data kecacatan

pada bulan november

PT intan wijaya Internasional

Jin t=rboyeo industri barat 4 blok f o § kawasan industri terboyo

SEMErang

Mo 024-6590455 fax 024-E5004E5

IWI-FO-REN-0E
Terbitan : &
‘Wakm Standart 155 menit
Dat= 11 nowvember 2019 Aayisike -0
Praduk :Phenol P200g
Mo | Nama proses Urutan Proses Jumlah l=nis kecacatan
k=cacatan
1. | Bahan baku 1. Baham baku pada sazt 11 Bahan baku urea yang tidak sesui
peagscakan hobot standart
2. Bahan baku masuk produksi | 11 Bahan baku yang tidak sesuz
standart
2 Penimbagan material 1. persizpan bakan baku 11 Matrieal bahan baku
2. penimbangan bahan baku | 11 Bahan baku saat penimbangan
banyak umpah
3. | Proses Steam 1 Membuka Steam i Bahkan baku saat di tuangkan
masih byak yang tumpah
2.memasukan bahan baku i Bahkan baku saat di tuangkan
masih byak yang tumpah
3.mengecek suhu 9 Cairan resin jadi padat
4. menutup Steam 9 Kemasukan air
4. Prases kondensasi 1 Mengatur kondensasi 11 Bahan baku yane berlebihan
2.Menambzh Nach 11 fzlebihan bahan Noah
3.Mergzatur kondensa 3 Kemasukan air
4. Menambah subu i Resin menjadi padat
5. | Proses Cooling 1 penirgkatar Subu 9 Resi menjadi padat
2. Masukan Arcid k] Bakan acid yane berlebihan
3.Pendingin 9 Resin menjadi padat
8. | Memperikaza hasi 1.Memeriksa mutu resin g ¥ebaryakan bahan baku
Resin 2.di wji lab Quality contro ] Resin vang terlzlu cair
7. | Mencatat hasil produksi | 1. Mencatat hasil OC 7 Bahan baku yang berlebihan
2. Hasil Qe 7 Aesin yang tarlalu cair
8. | Penampungan 1 Hasil resin ke penampung 10 Resin yang terlalu padat
2. Hasil resin di barikan kepada | 10 Racin yang padat
kosumen

Direncanakan al=h

Dibuat Qlek

Diisetujui oleh




Pemnbrzatan Produs Fass

WI-FO-REM-06

Shft  ealamy
Mo bacth 11468 Terbitan - &
Reaktor 4
Cuantity : 3500kz Revisike 0
Wakiu Standart 125 menit
Date 21102019
Produk Phenal
Jam Cara karja gh |subu | visco Katerangan
Strat finish
17.00 17.20 | Charge Pheno
1720 [ 1740 | Charge Formalin
1740 [ 1760 | Charge 10053
18.00 1820 ([ Charge Causticl
8.20 Heat 90°C] stop st=am pada 35°L)
Cooling ketika suhu diatas 90° C
Candenseta 80-100 cp 80° C
Suhu Cnp 30° spindl= 2
1840 Charge caustic? B0 C
Candense to §00- 700 cp B85-80 *C
Suhu Crp 55°C spindle 2
ek visco
Charge Caustic 3 subu75°C
Charge water
18.05 Coolta 30° ¢
speck Hasil Lak
Wisco 150 -250
Ph7.0-85
56 1.180-1.85
Cirencanakan aleh Dibuat Qleh Disetujui cleh
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PT.imtanwijaya Internasioral

Jin t=rboyo indusiri barat 4 blok f no O kawasan industri terboyo
SEMaArang
Mo 024-6590455 fax 024-65504B85

Pamk: Produk Earin WI-FO-REM-0E
Sheft : slamg
Ho bacth 104838 Terkitan - &
Razktor 4
s mkity : 4000 kg o
Waktu Standart (155 menit
Date 2101002019
Praduk :Phenol
Jam gh | suhu Visca Keterangan
Strat fimish
1z.00 13,20
13.20 1340 Chzrze Formalin
1240 12,60 Charge 10058
14.00 14.20 Charge Causticl
1420 Heat 90°0| stop st=am pada 35°C)
Cooling ketika suhu diatas90° C
Candenseta 80-100 cp 80° C
Suhu Cnp 30° spindl=e 2
1460 Charge caustic? 80F C
Candense to §00- 700 cp E5-90 °C
Suhu Cnip 55°C spindl= 2
Cek visco
Charge Caustic 3 subu75°C
Charge water
15.35 Coolto 30 ¢
speck Hasil Lab
Wisca 150 -250
Ph7.0-85

3G 1.180-1.95

Direncanakan oleh Dibuat Oleh Disetujui aleh




